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 Nama         : Daryono 

 NIM        : 20060130036 

 Program Studi      : Teknik Mesin 

 

menyatakan bahwa hasil penelitian dengan judul “PENGARUH WAKTU 

PERENDAMAN PADA PERLAKUAN ALKALI DAN DIAMETER SERAT 

TERHADAP KUAT GESER PADA REKATAN ANTAR MUKA SERAT 

SABUT KELAPA / EPOKSI” adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil  
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Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan 
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dukungan. 

5. Dosen dan staf jurusan Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. 
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Keterangan : 

 

mf = Massa Serat (gr) 

mc = Massa Komposit (gr) 

mm = Massa Matrik (gr) 

ρf = Massa JenisSerat (gr/cm
3
) 

ρm = Massa Jenis Resin (gr/cm
3
)  

Vc = Volume Cetakan (cm
3
) 

Vf = Volume Serat (cm
3
) 

Vmatrik = Volume Matrik (cm
3
) 

t   = Waktu Perendaman   (h) 

D = Diameter Serat  (mm) 

At  = Luas Penampang Tarik  (mm
2
) 

C  = Keliling Serat   (mm) 

L = Panjang Serat Tertanam (mm) 

P  = Beban Maksimum   (N) 

p/t  = Putus atau Tercabut  

As  = Luas Bidang Geser   (mm
2
) 

 = Kuat Tarik    (MPa) 

  = Kuat Geser Rekatan  (MPa) 

 

 

 


