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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Analisa terhadap Setelah dilakukan pengujian proses anodizing  

Setelah dilakukan pengujian anodizing pada aluminium seri 6, maka diperoleh 

data-data pengujian yang kemudian dijabarkan melalui beberapa sub-sub pembahasan 

dari masing-masing jenis pengujian. Berikut adalah spesimen setelah proses 

anodizing sebelum dilakukan pengujian, seperti yang ditunjukkan padan gambar 

dibawah ini Gambar 4.1 

 

Gambar 4.1 Spesimen aluminium seri 6 setelah proses anodizing dan sebelum 

dilakukan pengujian (a) anodizing dengan variasi tegangan 20 Volt, (b) anodizing 

dengan variasi tegangan 24 Volt, (c) anodizing dengan variasi tegangan  listrik 28 

Volt. 
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