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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian mengenai perbandingan kekuatan geser bahan perekat 

braket menggunakan resin komposit ortodonsi dan resin komposit restorasi 

flowable pada braket Roth dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara resin komposit ortodonsi 

dan resin komposit restorasi flowable. 

2. Resin komposit ortodonsi memiliki rata-rata kekuatan geser yang tinggi 

dibandingkan dengan resin komposit restorasi flowable. 

B. Saran 

1. Diharapkan penelitian selanjutnya menggunakan jumlah sampel yang lebih 

banyak. 

2. Diharapkan penelitian selanjutnya menggunakan sampel gigi dengan waktu 

pasca pencabut yang terkontrol.


