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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Formulasi gel getah jarak (Jatropha curcas) berbasis karbomer (1%) 

memiliki kualitas fisik yang terbaik kecuali pada kriteria uji daya lekat. 

2. Formula karbomer (1%) memiliki hasil uji kualitas fisik sebagai berikut: 

a. Uji organoleptis: warna bening, aroma khas getah jarak, bentuk fisik 

kental 

b. Uji homogenitas: homogen 

c. Uji pH: memiliki pH 6 

d. Uji daya sebar: daya sebar 5,6 cm2 

e. Uji daya lekat: daya lekat 1,28 detik 

f. Uji viskositas: nilai viskositas 40 dPas 

g. Uji stabilitas: dapat bertahan selama 28 hari. 

B. Saran 

1. Perlu dilakukan uji efektivitas terhadap hewan uji agar mendapatkan bukti 

bahwa gel getah jarak dapat menyembuhkan luka. 

2. Modifikasi bahan/metode untuk memperbaiki hasil uji daya lekat. 

3. Optimasi pada bahan pengawet agar dapat bertahan lebih lama. 


