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Lampiran 1. Prosedur Kerja 

  

  

 

 

Pengambilan Getah Jarak Penimbangan Bahan 

Penjenuhan Moritir Pemanasan Aquadest 
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Persiapan Tahap 1 Persiapan Tahap 2 

Sebelum diberi TEA 
Membentuk Massa 

setelah diberi TEA 
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Hasil F1, F2, dan F3 Hasil F4, F5, dan F6 

Uji Daya Sebar Uji Daya Lekat 
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Uji pH Uji Viskositas 

Bentuk Sediaan Setelah 

Ditimpa Beban 

Sediaan Gel yang 

Mengalami Pemisahan 

Fase 
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