
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa 

tidak terdapat perbedaan signifikan waktu penyerapan antara perancah A (gelatin 

7 : 3 CaCO3), perancah B (gelatin 4 : 6 CaCO3) dan perancah C (gelatin 100%), 

namun perancah yg memiliki waktu penyerepan paling cepat yaitu perancah C 

(gelatin 100%). 

B. Saran 

Saran kami dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan penambahan sampel 

dan menggunakan metode perhitungan yang berbeda agar mendapatkan hasil 

yang lebih baik dan akurat.  


