
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1.   Terdapat perbedaan kekuatan tarik antara bahan sementasi resin 

komposit ortodonsi dan semen ionomer kaca. 

2.   Resin komposit ortodonsi memiliki kekuatan tarik yang lebih tinggi 

dibandingkan semen ionomer kaca. 

B.   Saran 

1.   Diharapkan dokter gigi dapat menggunakan bahan sementasi braket 

yang sesuai dengan keadaan struktur enamel gigi pasien. 

2.   Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah sampel. 

3.   Diharapkan penelitian selanjutnya dapat membandingkan kekuatan 

geser pada kedua bahan. 

 


