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PENUTUP

5.1  Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan perhitungan dari pengujian tegangan pengaruh
konsentrasi alkali dengan lama waktu perendaman serat pandan berduri dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:

1. Péngaiih lama waktu degumming déngan suhu tinggi térhadap seérat yaifu
semakin lama waktu perendaman maka kuat tarik akan menjadi turun. Kuat
tarik serat tertinggi diperoleh pada perlakuan degumming 4,5 jam yaitu
sebesar 157,73 (MPa) untuk konsentrasi NaOH 2,5% dan 483,74 (MPa) untuk
konsentrasi NaOH 5%.

2. Pengaruh konsentrasi NaOH terhadap kuat tarik serat adalah semakin tinggi
perlakuan NaOH maka kuat tarik akan menjadi turun. Kuat tarik untuk
konsentrasi 2,5% cenderung naik, kuat tarik tertinggi diperoleh pada waktu
perendaman 4,5 jam yaitu sebesar 157,73 (MPa) dan untuk konsentrasi NaOH
5% cenderung turun, kuat tarik tertinggi diperoleh pada waktu perendaman 3
jam sebesar 483,74 (MPa). Hubungan antara konsentrasi NaOH dan waktu
perendaman serat terhadap kuat tarik diatas disimpulkan bahwa lama
perendaman berpengaruh terhadap tegangan serat tersebut, namun semakin
lama perendaman dengan perlakuan NaOH lebih besar maka kuat tarik akan
menjadi turun. Kadaan tersebut terjadi karena konsentrasi yang tinggi dengan
waktu perendaman yang lama dapat menyebabkan serat mengalami abrasi

kimiawi.
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3. Pada konsentrasi NaOH 2,5% bentuk patahan serat terlihat lebih jelas dan

mengumpal dibandingkan dengan serat konsentrasi NaOH 5% yang terlihat
pecah dan terdapat banyak serat-serat halus setelah dilakukan pengujian tarik.
Hal ini terjadi karena semakin tinggi kadar NaOH menyebabkan
berkurangnya lignin atau kotoran sehingga kekuatan antar serat berbeda dan
serat mengalami bentuk patahan pecah.

Saran

. Penelitian selanjutnya untuk serat alami ini diharapkan daun pandan berduri

setelah diambil dari pohonnya agar langsung dipres dan dikurang kadar aimya
agar tidak terjadi pembusukan.

. Pada penelitian ini penguji mengalami kemunduran waktu pengujian,

diharapkan untuk penelitian selanjutnya setelah specimen jadi untuk langsung
dilakukan pengujian agar serat tidak terlalu kering.

. Untuk foto mikro diharapkan kampus agar memiliki alat mikro yang lebih

baik, karena pada saat proses pemotoan penguji mengalami kesulitan untuk

menentukan serat yang akan di foto.

. Untuk menentukan luas penampang serat pada ImageJ diharapkan lebih teliti

dalam menentukan luasnya.

. Agar hasil penelitian lebih maksimal diharapkan agar UMY memiliki alat uji

sendiri.



