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ANALISIS KUAT TEKAN SELF COMPACTING CONCRETE (SCC) 

DENGAN VARIASI SUPERPLASTICIZER (0,6%, 1%, 1,6%) 

MENGGUNAKAN BAHAN TAMBAH ABU SEKAM PADI 10%  DAN 

POTONGAN KAWAT BENDRAT 1%  
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