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INTISARI 

 

Latar Belakang: Degradasi perancah koral buatan merupakan proses terurainya 

gelatin pada perancah. Perancah harus menyediakan dukungan yang cukup hingga 

jaringan tulang terbentuk sempurna, apabila degradasi terlalu cepat maka jaringan 

sel tulang tidak bisa terbentuk sempurna. Perancah koral buatan merupakan 

perancah yang berbahan dasar gelatin dan CaCO3 yang memiliki sifat dan karakter 

mirip dengan koral laut. 

Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

perbedaan komposisi gelatin-CaCO3 terhadap profil degradasi perancah koral 

buatan dengan konsentrasi gelatin dan CaCO3 5:5 dan 4:6 pada phosphate 

buffered saline (PBS). 

Metode Penelitian :Jenis penelitian yang telah dilakukan adalah penelitian 

eksperimental laboratorium in vitro dengan post test design.Subyek penelitian ini 

adalah Perancah Koral buata yang terbuat dari gelatin-CaCO3 dalam berbagai 

konsentrasi yaitu konsentrasi 5:5 dan 4:6. Subyek penelitian direndam dalam 

larutan phosphate buffered saline (PBS) dan diinkubasi pada suhu 37
o
C,  larutan 

supernatan diambil dan diganti dengan larutan PBS yang baru pada interval waktu 

1, 3, 6, 24, 48, 72, 96 jam. Larutan supernatan yang didapat kemudian di ukur 

nilai absorbansinya dengan alat Uv-vis Spectrophotometers. 

Hasil : Data profil degradasi peracah koral buatan yang normal dianalisis dengan 

One Way Anova, dilanjutkan uji Post Hoc dengan Least Significant different 

(LSD) dan data yang tidak normal dianalisis dengan Kruskal Wallis. Hasil analisis 

menunjukkan terdapat perbedaan signifikan pada kelompok interval waktu 24 

jam, 48 jam, 96 jam, dan HCl 1 jam tiap kelompok komposisi. 

Kesimpulan : Perancah koral buatan dengan konsentrasi gelatin dan CaCO3  5:5 

memiliki profil degradasi yang berbeda dengan konsentrasi gelatin dan CaCO3 4:6 

setelah perendaman 24 jam pada phosphate buffered saline. 

 

Kata kunci : Gelatin, CaCO3, Perancah, Degradasi 
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ABSTRACT 

 

 

 

Background: The degradation of artificial coral scaffolds is the decomposition of 

gelatin on scaffolds. The scaffold should provides sufficient support for a perfect 

tissue remodeling. When degradation happens too quickly, bone cells tissue may 

not form perfectly. Artificial coral scaffolds are ones made from gelatin and 

CaCO3 whose features and characteristics are similar to sea corals.  

Purpose of study: The study is to determine the effects of different composition 

of gelatin-CaCO3 on the degradation profile of artificial coral scaffold with ratio 

of gelatin concentration to CaCO3 of 5:5, and 4:6 in Phosphate Buffered Saline. 

Methods: This research involved an experimental in vitro study with post test 

design. Subject of study is the artificial coral scaffold made from different 

concentration of gelatin-CaCO3, 5:5 and 4:6. It was then soaked in phosphate 

buffered saline (PBS) solution and incubated at 37
o
. Supernatant was then 

removed and changed with new PBS at the interval of 1, 3, 6, 24, 48, 72, 96 hours. 

The level of absorbency of supernatant harvested then measured by Uv-vis 

spectrophotometer.  

Results: Two normal degradation profiles of artificial coral scaffolds were 

analyzed by One-Way Anova, followed by Post Hoc test with Least Significant 

Difference (LSD), while data that were not considered normal were analyzed by 

Kruskal Wallis. The result indicated significant difference at the interval of 24, 

48, 56 hours and HCl on each composition group. 

Conclusion: The artificial coral scaffold consentration of gelatin-CaCO3 5:5 

degradation profiles are differences with concentration of gelatin-CaCO3 4:6 in 

the Phosphate Buffered Saline. 

 

Keyword: gelatin, CaCO3, scaffold, degradation. 
 


