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MOTTO 

 

“Niscaya Alloh akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Alloh Maha teliti terhadap 

apa yang kamu kerjakan.” 

(Q.S Mujadalah : 11) 

 

“Bahwasanya segala amal perbuatan tergantung pada niat.” 

(Abu Abdillah Al-Bukhari dan Abul Husain Muslimin) 

 

“Apabila didalam diri seseorang masih ada rasa malu & takut untuk berbuat 

kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan 

kemajuan selangkah pun.” 

(Bung Karno) 

 

“Not everything that counts can be counted and not everything that’s counted truly 

counts” 

(Einstein) 

 

“Jika kamu memiliki keinginan untuk memulai, kamu harus mempunyai keinginan 

dan keberanian untuk menyelesaikannya. Bukan hanya sekedar mengakhirinya” 
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APLIKASI KOMPOSIT HYBRID SERAT ANYAM RAMI DAN SERAT ACAK 

GELAS UNTUK PEMBUATAN HELM SEPEDA DENGAN METODE VACUUM 

INFUSION 

Andika Wisnujati¹, Ferriawan Yudhanto², Suntama Susila³ 
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ABSTRAK 

.  

Penelitian ini menggunakan serat alam (rami) dan serat sintetis (acak glass). 

Produk helm sepeda ini dalam pembuatannya menggunakan satu lapis serat rami anyam 

dan satu lapis serat acak glass yang diistilahkan hybrid komposit.  Pembuatan produk 

helm ini menggunakan metode vacuum infusion. Produk yang dihasilkan dengan metode 

vacuum ini memiliki porositas yang sangat baik dibanding dengan metode handlay up 

dan press mould. Hasil uji kekuatan mekanis Tarik yaitu 76,58 Mpa dan elastisitas 12,71 

GPa. Hybrid komposit serat alam ini sangat layak digunakan dalam pembuatan produk 

helm sepeda karena melebihi standar SNI yaitu 38 Mpa. Kedepannya komposit ini akan 

diterapkan dalam pembuatan produk helm sepeda motor. 

 

Kata kunci : Komposit, serat rami, vacuum infusion 
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ABSTRACT 

. 

 This research uses natural fiber (hemp) and synthetic fiber (glass fiber). This 

bicycle helmet product was manufactured with used one layer of woven hemp fiber and 

one layer of random glass fiber and it is called hybrid composite. This helmet product 

uses vacuum infusion method. The product produced by this vacuum method has 

excellent porosity compared with handlay up and press mold method. The result of tensile 

strength test from radical fiber was 76,58 Mpa and modulus elasticity 12,71 GPa. Hybrid 

natural fiber composite is very feasible in the manufacture of bicycle helmet products 

because it exceeds the SNI standard of 38 Mpa. In the future this composite will be 

applied in the manufacture of motorcycle helmet products. 

 

 

Keywords: Composite, hemp fiber, vacuum infusion 

 

 

 

 

 

 

mailto:suntamasusila96@gmail.com

