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1 . Tabel Perhitungan Kekuatan Tarik Komposit 

No. 

Spes 
Var 

d 

(mm) 

b 

(mm) 

F 

 (N) 

ΔL 

(mm) 

Δσ 

(MPa) 

Δε 

(
mm

mm
) 

σ 

(MPa) 

ε 

(%) 
E  

(GPa) 

1 

K/S 

1:2 

3,49 13,03 1909,97 1,36 11,43 0,0104 42,00 2,720 1,100 

2 3,48 13,02 1783,15 1,79 10,59 0,0134 39,35 3,580 0,791 

3 3,34 13,01 1518,08 1,72 12,43 0,0158 34,94 3,440 0,787 

4 3,44 13,03 1740,06 1,96 11,15 0,013 38,82 3,920 0,858 

5 3,29 12,97 1657,22 2,07 11,72 0,0164 38,84 4,140 0,714 

Min 34,94 2,720 0,714 

Max 42,00 4,140 1,100 

Rata-rata 38,79 3,560 0,850 

Standar Deviasi 2,52 0,545 0,149 

 

No. 

Spes 
Var 

d 

(mm) 

b 

(mm) 

F 

 (N) 

ΔL 

(mm) 

Δσ 

(MPa) 

Δε 

(
mm

mm
) 

σ 

(MPa) 

ε 

(%) 

E  

(GPa) 

1 

K/S 

1:1 

3,38 13,27 2154,16 1,91 14,27 0,0158 48,03 3,820 0,903 

2 3,37 13,15 1991,94 2,04 14,89 0,0152 44,95 4,080 0,980 

3 3,51 13,13 2335,29 2,48 13,89 0,0144 50,67 4,960 0,964 

4 3,53 13,11 1992,64 2,04 14,26 0,0138 43,06 4,080 1,033 

5 3,45 13,09 2367,09 1,92 15,06 0,013 52,42 3,840 1,158 

Min 43,06 3,820 0,903 

Max 52,42 4,960 1,158 

Rata-rata 47,82 4,156 1,008 

Standar Deviasi 3,88 0,467 0,096 
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No. 

Spes 
Var 

d 

(mm) 

b 

(mm) 

F 

 (N) 

ΔL 

(mm) 

Δσ 

(MPa) 

Δε 

(
mm

mm
) 

σ 

(MPa) 

ε 

(%) 

E  

(GPa) 

1 

K/S 

2:1 

3,61 13 2376,5 2,37 17,03 0,0124 50,64 4,740 1,374 

2 3,65 13,01 2125,41 2,32 16,62 0,0192 44,76 4,640 0,865 

3 3,46 13,01 2440,25 2,34 17,91 0,0116 54,21 4,680 1,544 

4 3,59 13,07 2464,78 2,29 16,96 0,017 52,53 4,580 0,998 

5 3,37 12,99 2330,58 2,33 18,25 0,0132 53,24 4,660 1,383 

Min 44,76 4,580 0,865 

Max 54,21 4,740 1,544 

Rata-rata 51,08 4,660 1,233 

Standar Deviasi 3,77 0,058 0,287 
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2. Grafik kekuatan tarik komposit 

a. Grafik kekuatan tarik komposit hibrid perbandingan karbon/serat sisal  1:2 
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b. Grafik kekuatan tarik komposit hibrid perbandingan karbon/serat sisal  1:1 
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c. Grafik kekuatan tarik komposit hibrid perbandingan karbon/serat sisal  2:1 

 

 


