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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pegaruh 

sealer epoxy bis-phenol resin dan glass ionomer cement terhadap perlunakan 

gutaperca menggunakan cajuput oil. Sealer epoxy bis-phenol resin lebih 

mudah dibersihkan daripada sealer Glass Ionomer Cement dengan pelarut 

cajuput oil. 

B. Saran  

1. Penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan penggunaan blok akrilik 

dengan saluran akar lurus dan diameter yang lebih besar. 

2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai teknik pengambilan 

gutaperca dengan bahan pelarut alami yang dikombinasikan dengan 

pemanasan. 

3. Perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh jenis sealer lain terhadap 

perlunakan gutaperca dengan bahan pelarut cajuput oil atau pelarut alami 

yang lain. 

4. Perlu dilakukan penelitian tentang penggunaan jenis tumpatan sementara 

pada penelitian ini sebagai pertimbangan penelitian selanjutnya. 

  

 




