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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil interpretasi dari penelitian ini, kesimpulannya adalah: 

1. Terdapat pengaruh pewarna semi-sintetik pada minuman Coca-cola 

terhadap perubahan warna restorasi semen ionomer kaca konvensional, 

RMGIC, dan kompomer.  

2. Terdapat perbedaan perubahan warna pada restorasi semen ionomer kaca 

konvensional, RMGIC, dan kompomer. 

B. Saran  

Saran terkait penelitian ini, diantaranya adalah: 

1. Penelitian dengan bahan yang sama dapat dilakukan dengan variasi waktu 

perendaman, variasi media perendaman dan jumlah sampel yang lebih 

banyak untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. 

2. Perlu dilakukan penelitian dengan bahan sejenis namun dengan berbagai 

macam merk dari bahan restorasi. 

3. Untuk penelitian yang dilakukan selanjutnya, hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai acuan dengan penelitian yang terkait tentang perubahan 

warna restorasi. 

 

 




