
 

 

 

 

LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 1 

Tabel distribusi frekuensi tingkat kebocoran mikro pada tumpatan SIK, 

Kompomer,dan RMGIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restorasi * Kebocoran mikro pada tumpatan Crosstabulation

0 0 3 6 9

.0% .0% 11.1% 22.2% 33.3%

3 5 1 0 9

11.1% 18.5% 3.7% .0% 33.3%

0 3 5 1 9

.0% 11.1% 18.5% 3.7% 33.3%

3 8 9 7 27

11.1% 29.6% 33.3% 25.9% 100.0%

Count

% of  Total

Count

% of  Total

Count

% of  Total

Count

% of  Total

SIK

KOMPOMER

RMGIC

Restorasi

Total

Skor 0 Skor 1 Skor 2 Skor 3

Kebocoran mikro pada tumpatan

Total



Lampiran 2 

 

 

Hasil Uji Kruskall Wallis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tests of Normality

.414 9 .000 .617 9 .000

.297 9 .021 .813 9 .028

.297 9 .021 .813 9 .028

SIK

KOMPOMER

RMGIC

Stat istic df Sig. Stat istic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

Lillief ors Signif icance Correctiona. 

Test of Homogeneity of Variances

Kebocoran mikro pada tumpatan

.158 2 24 .854

Levene

Stat ist ic df 1 df 2 Sig.

Ranks

9 21.33

9 6.61

9 14.06

27

Restorasi

SIK

KOMPOMER

RMGIC

Total

Kebocoran mikro

pada tumpatan

N Mean Rank

Test Statisticsa,b

16.839

2

.000

Chi-Square

df

Asy mp. Sig.

Kebocoran

mikro pada

tumpatan

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable:  Restorasib. 



Lampiran 3. Alat dan bahan penelitian 

 

 

                       

      SIK Konvensional              RMGIC                         Kompomer (Dyract XP) 

(Tipe II, Fuji II, Indonesia)                (Tipe II, Fuji II LC, Indonesia) 

 

 

                                     

Varnish (GlassyCem, Indonesia)               Etsa asam          Bonding agent 

 

 

                              

 

Dentin conditioner       Gigi sebelum dipreparasi                 Gigi sesudah 

dipreparasi 



                               

Stereomikroskop                  Gigi sebelum direndam           Gigi disimpan di dalam inkubator              

      dalam methylene blue 

 

 

 

                                                 

Gigi direndam di dalam gigi direndam methyelen blue  light cure 

 

 

coca-cola 



 



 

 

 

 

 


