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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian, tidak didapatkan pengaruh yang signifikan 

pada penambahan nano kitosan dengan konsentrasi yang telah ditentukan 

dalam resin akrilik heat cure terhadap kekuatan transversal. 

B. Saran 

 

1. Perlu adanya penelitian secara kimiawi tentang ikatan antara resin akrili 

dan nano kitosan. 

2. Perlu adanya penelitian lanjutan dari penelitian ini dengan metode 

yang berbeda untuk mengetahui hubungan yang leih signifikan antara 

kedua bahan


