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BAB V. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Setiap peningkatan kadar semen maka nilai CBR juga akan meningkat, baik 

dalam kondisi terendam maupun tanpa rendaman. Hal ini bisa dilihat dari 

penambahan kadar semen 3%, 5%, dan 8% pada pemeraman 1 hari kondisi 

tanpa rendaman berturut-turut didapatkan nilai CBR 19,48%; 20,71%; dan 

42,74%. 

2. Penambahan 0,4% serat plastik dapat meningkatkan nilai CBR. Pada umur 

benda uji 1 hari dengan kondisi tanpa rendaman didapatkan rata-rata 

peningkatan nilai CBR sebesar 10,91%. 

5.2. Saran 

Untuk pengembangan penelitian agar lebih baik, penulis menyarankan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Diperlukan perbandingan serat untuk mengetahui kadar serat paling 

optimum. 

2. Hasil penelitian ini dapat dilakukan penelitian lanjutan untuk menentukan 

tebal lapis perkerasan jalan. 

 


