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A1. Temperatur leleh material thermoplastic  

 

Processing Temperature Rate 

Material ̊ C ̊ F 

ABS 180 – 240 358 – 464 

Acetal 185 – 225 365 – 437 

Acrylic 180 – 250 356 – 482 

Nylon 260 – 290 500 – 554 

PC 280 – 310 536 – 590 

LDPE 160 – 240 320 – 464 

HDPE 200 – 280 392 – 536 

PP 200 – 300 392 – 572 

PS 180 – 260 356 – 500 

PVC 160 – 180 320 – 365 

 

(Sumber : Mujiarto, 2005) 
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A.2. Tabel Berat Jenis dan Massa Jenis Material 

 

( Sumber : Ashby, 1998 ) 
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A3. Tabel lambang toleransi geometri 

 

 

( Sumber : Sunardi, 2014 ) 
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A4. Tabel toleransi pemberian lubang dan poros pada gambar teknik 

 

 

( Sumber : Sunardi, 2014 ) 
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A5. Tabel toleransi umum radius dan chamfer 

 

 

( Sumber : Sunardi, 2014 ) 
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A6. Lambang dalam pengelasan 

 

 

( Sumber: Winarto, 2011 )  
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A7. Tabel gambar dan pemberian ukuran dalam pengelasan 

 

 

( Sumber: Winarto, 2011 ) 
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LAMPIRAN B 

(GAMBAR TEKNIK) 

 


