
 
 

LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Hasil uji komposisi kimia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Pada Uji komposisi kimia ini dapat disimpulkan bahwa aluminium 2024 

memiliki unsur paling dominan yaitu Cu sebesar 4,8716% dan Al sebesar 92,60%. 

 

 

 

No Unsur Keterangan  Nilai (%) 

1 Si Silikon 0,1281 

2 Fe Karbon 0,1502 

3 Cu Sulfur 4,8716 

4 Mn Mangan 0,6365 

5 Mg Magnesium 1,5438 

6 Cr Krominium 0,0031 

7 Ni Nikel 0,0022 

9 Zn Seng 0,0328 

10 Ti Titanium 0,0236 

11 Ca Calsium 0,0000 

12 P Wolfram 0,0002 

13 Pb Timbel 0,0016 

14 Sb Antimon 0,0008 

15 Sn Stannum 0,0034 

16 Al Alumnium 92,60 



 
 

Lampiran 2. Perhitungan kekuatan tarik pada Aluminium dengan variasi arus 

60,70 dan 80 A. 

Spesimen 1 

 

            

 



 
 

1. Perhitungan luas penampang 

AO= t x l 

AO= 3 mm x 12 mm 

     = 36 mm2 

2. Perhitungan yield point 

Py= 
ty  

100
 x P 

Py= 
34,8  

100 
 x 2.000 kg 

    = 696 kg x 9,8 m/s2 

    =6820,8 kg.m/s2 

    =6820,8 N 

3. Perhitungan tegangan luluh 

σ𝑦 =
py

AO
 

σ𝑦  =
6820,8 N

36 mm2 
 

 = 189,46 N/mm2 

 = 189,46 Mpa 

4. Perhitungan keuletan (Regangan) 

e = 
Li− Lo  

Lo  
 x 100% 

      e = 
51,3 mm−50 mm

50 mm
 x 100% 

            = 
1,3 mm

50 mm
 x 100% 



 
 

           = 2,6 % 

5. Perhitungan modulus elastisitas 

E =
σ𝑦

e
 

    = 
189,46N/mm2

2,6%
 

   = 72,86 N/mm2 

Spesimen 2 

 

 



 
 

1. Perhitungan luas penampang 

AO= t x l 

AO= 3 mm x 12 mm 

     = 36 mm2 

2. Perhitungan yield point 

Py= 
ty  

100
 x P 

Py= 
11,7    

100 
 x 2.000 kg 

    = 234 kg x 9,8 m/s2 

    =2293,2 kg,m/s2 

    =2293,2 N 

3. Perhitungan tegangan luluh 

σ𝑦 =
py

AO
 

σ𝑦  =
2293,2 N

36mm2 
 

 = 63,7 N/mm2 

 = 63,7 Mpa 

4. Perhitungan keuletan (Regangan) 

e = 
Li− Lo  

Lo  
 x 100% 

      e = 
50,5 mm−50 mm

50 mm
 x 100% 

            = 
65 mm

50 mm
 x 100% 



 
 

           = 1 % 

5. Perhitungan modulus elastisitas 

E =
σ𝑦

e
 

    = 
63,7N/mm2

1%
 

   = 63,7 N/mm2 

Spesimen 3 

 

1. Perhitungan luas penampang 

AO= t x l 

AO= 3 mm x 12 mm 



 
 

     = 36 mm2 

2. Perhitungan yield point 

Py= 
ty  

100
 x P 

Py= 
  23,4   

100 
 x 2.000 kg 

    = 468 kg x 9,8 m/s2 

    = 4586,4 kg.m/s2 

     = 4586,4 N 

3. Perhitungan tegangan luluh 

σ𝑦 =
py

AO
 

σ𝑦  =
4586,4 N

36mm2 
 

 = 127,4 N/mm2 

 = 127,4 Mpa 

4. Perhitungan keuletan (Regangan) 

e = 
Li− Lo  

Lo  
 x 100% 

      e = 
50,2 mm−50 mm

50 mm
 x 100% 

            = 
0,2 mm

50 mm
 x 100% 

           = 0,4 % 

 



 
 

5. Perhitungan modulus elastisitas 

E =
σ𝑦

e
 

    = 
127,4 N/mm2

0,4%
 

   = 318,5 N/mm2 

Spesimen 4 

 

    

 

 

 

 

 



 
 

1. Perhitungan luas penampang 

AO= t x l 

AO= 3 mm x 12 mm 

     = 36 mm2 

2. Perhitungan yield point 

Py= 
ty  

100
 x P 

Py= 
 21,6   

100 
 x 2.000 kg 

    = 432 kg x 9,8 m/s2 

    = 4233,6 kg.m/s2 

    = 4233,6 N      

3. Perhitungan tegangan luluh 

σ𝑦 =
py

AO
 

σ𝑦  =
4233,6 N

36 mm2 
 

 = 117,6 N/mm2 

 =  117,6 Mpa 

4. Perhitungan keuletan (Regangan) 

e = 
Li− Lo  

Lo  
 x 100% 

      e = 
50,6 mm−50 mm

50 mm
 x 100% 

            = 
0,6 mm

50 mm
 x 100% 



 
 

           = 1,2 % 

5. Perhitungan modulus elastisitas 

E =
σ𝑦

e
 

    = 
117,6 N/mm2

1,2%
 

   = 98 N/mm2 

Spesimen 5 

 

 

 

 



 
 

1. Perhitungan luas penampang 

AO= t x l 

AO= 3 mm x 12 mm 

     = 36 mm2 

2. Perhitungan yield point 

Py= 
ty  

100
 x P 

Py= 
 15,2    

100 
 x 2.000 kg 

    = 304 kg x 9,8 m/s2 

    = 2979,2 kg.m/s2 

    = 2979,2 N 

3. Perhitungan tegangan luluh 

σ𝑦 =
py

AO
 

σ𝑦  =
2979,2 N

36 mm2 
 

 = 82,75 N/mm2 

 = 82,75 Mpa 

4. Perhitungan keuletan (Regangan) 

e = 
Li− Lo  

Lo  
 x 100% 

      e = 
50,5 mm−50 mm

50 mm
 x 100% 

            = 
0,5 mm

50 mm
 x 100% 



 
 

           = 1 % 

5. Perhitungan modulus elastisitas 

E =
σ𝑦

e
 

    = 
82,75 N/mm2

1%
 

   = 82,75 N/mm2 

 

 

 

 

 


