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LAMPIRAN 

1. Hasil Pengujian Uji Tarik Komposit Epoksi/Kenaf/Silica Fume 
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2. Tabel Hasil Perhitungan Kuat Tarik Komposit Epoksi/Kenaf/Silica Fume 

 

 

 

 

 

Tebal Lebar Tebal Lebar Tebal Lebar Tebal Lebar

mm mm mm mm mm Mm mm Mm

Spesimen 1 3,5 13,16 3,4 13,12 3,11 13,06 3,26 13,11

Spesimen 2 3,42 13,16 3,27 13,11 3,21 13,15 3,16 13,19

Spesimen 3 3,5 13,18 3,29 12,96 3,34 13,15 3,28 13,16

Spesimen 4 3,61 13,15 3,27 13,11 3,22 13,16 3,31 13,07

Spesimen 5 3,32 13,08 3,19 13,04 3,26 13,06 3,31 13,07

AVERAGE 3,47 13,15 3,284 13,07 3,228 13,12 3,264 13,12

STDEV 0,108 0,038 0,075 0,068 0,083 0,051 0,062 0,054

MAX 3,61 13,18 3,4 13,12 3,34 13,16 3,31 13,19

MIN 3,32 13,08 3,19 12,96 3,11 13,06 3,16 13,07

No Spesimen

Epoksi/Kenaf Epoksi/Kenaf/Silica Fume

Murni 0-150 μm 74 μm 37 μm 

Epoksi/Kenaf

Murni 0-150 μm 74 μm 37 μm 

Spesimen 1 49,9 50 52,1 62,7

Spesimen 2 50,8 54,9 57,5 58,1

Spesimen 3 53,7 55,8 64 68,7

Spesimen 4 46,1 50,8 60,6 74,4

Spesimen 5 51,5 54,8 54,7 56,6

AVERAGE 50,4 53,26 57,78 64,1

STDEV 2,78388218 2,65480696 4,702871 7,440766

MAX 53,7 55,8 64 74,4

MIN 46,1 50 52,1 56,6

Nilai Kuat Tarik σ (MPa)

No Spesimen
Epoksi/Kenaf/Silica Fume
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Epoksi/Kenaf

Murni 0-150 μm 74 μm 37 μm 

Spesimen 1 5,22 6,28 6,79 6,26

Spesimen 2 5,91 6,05 5,71 6,16

Spesimen 3 6,06 6,28 6,82 7,4

Spesimen 4 5,02 5,75 6,73 7,45

Spesimen 5 6,64 6,61 6,15 5,72

AVERAGE 5,77 6,194 6,44 6,598

STDEV 0,656810475 0,31848077 0,49193496 0,781997442

MAX 6,64 6,61 6,82 7,45

MIN 5,02 5,75 5,71 5,72

Nilai Modulus Elastisitas (GPa)

No spesimen
Epoksi/Kenaf/Silica Fume

Epoksi/Kenaf

Murni 0-150 μm 74 μm 37 μm 

Spesimen 1 1,1 0,97 0,85 1,1

Spesimen 2 0,93 1 1,1 1,2

Spesimen 3 1 1 1,1 1

Spesimen 4 1,1 0,99 0,97 1,1

Spesimen 5 0,84 0,93 0,98 1

AVERAGE 0,994 0,978 1 1,08

STDEV 0,112160599 0,029495762 0,104642248 0,083666

MAX 1,1 1 1,1 1,2

MIN 0,84 0,93 0,85 1

Nilai Regangan ɛ (%)

No spesimen
Epoksi/Kenaf/Silica Fume



 

 

 

 

 

 

 


