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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian tentang perbedaan 

tingkat kekerasan email antara gigi desidui yang diberi TAF dan tidak diberi 

TAF pada perendaman menggunakan susu, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Terdapat perbedaan tingkat kekerasan email antara gigi desidui dengan 

TAF dan tanpa TAF pada perendaman menggunakan susu. 

2. Kekerasan email gigi desidui tanpa TAF pada perendaman menggunakan 

susu lebih tinggi tingkat kekerasannya dibandingkan dengan gigi yang 

diberi TAF dan direndam menggunakan susu. 

Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas TAF terhadap 

proses remineralisasi pada gigi yang mengalami demineralisasi akibat 

karies dan erosi. 

2. Dapat dilakukan penelitian serupa dengan menggunakan variabel 

pengaruh yang berbeda. 


