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Simbol Dimensi Keterangan 

PAL [-] Passing ability l-box 
H2L mm Nilai ketinggian beton pada ujung kotak 
H1L mm Nilai ketinggian beton tepat dibelakang pintu 
PAJ mm Passing ability j-ring 
H1J mm Hasil pengukuran diluar tulangan 
H2J mm Hasil pengukuran didalam tulangan 
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DAFTAR ISTILAH 

1. Self-compacting concrete 
Beton yang memiliki kecairan yang mampu mengalir sendiri karena 
beratnya dan mengisi ruang dengan memadatkan sendiri. 

2. Vibrator  
Alat yang memiliki kemampuan bergetar yang biasa digunakan untuk 
memadatkan. 

3. Superplasticizer  
Bahan tambah berupa cairan kimia yang memudahkan beton untuk 
mengalir. 

4. Segresi 
Proses pemisahan kerikil pada campuran beton. 

5. Factor w/p 
Nilai yang didapat dari water (air) yang dibagi dengan powder (semen) yang 
biasa digunakan untuk mengetahui kadar dari kedua bahan tersebut. 

6. Admixture  
Bahan tambahan pada campuran beton. 

7. Pozzolan  
Bahan yang memiliki kandungan senyawa silika yang tidak bersifat 
mengikat. 

8. Flowability  
Kemampuan untuk mengalir. 

9. Filling ability 
Kemampuan untuk mengisi. 

10. Passing ability 
Kemampuan untuk melewati. 

11. Viscocity  
Kekentalan pada cairan. 

12. Segregation resistance 
Ketahanan suatu campuran terhadap segregasi. 

13. Fuzzy logic Mamdani / Logika fuzzy Mamdani 
Salah satu metode yang sering digunaan untuk memprediksi. 

14. Efisiensi  
Ketepata cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak 
mebuang waktu, tenaga, ataupun biaya. 

15. Workability  
Kemudahan dalam pengerjaan. 

16. Slump-flow 
Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui flowability pada beton segar. 

17. T50 
Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui viscocity pada beton segar. 

18. V-funnel 
Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui viscocity dan filling ability 
pada beton segar. 
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19. L-box 
Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui passing ability pada beton 
segar. 

20. J-ring 
Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui passing ability pada beton 
segar. 

21. Input 
Bahan yang digunakan sabagai masukan agar menghasilkan sesuatu. 

22. Output 
Hasil dari proses yang melibatkan input. 

23. Defuzzifikasi 
Proses penggabungan antara himpunan input yang nantinya akan 
menghasilkan output. 

24. Semesta 
Sebuah lingkup yang mencakup ruang batasar pada himpunan fuzzy. 

25. Data sekunder 
Data yang didapat dari hasil pengujian orang lain, bukan data yang 
didapatkan sendiri. 

 

 

 


