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Lampiran 1 Temperatur riil HTF di dalam tangki selama proses charging pada 

tanggal 24 November 2017.  
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Lanjutan temperatur riil HTF di dalam tangki selama proses charging pada tanggal 

24 November 2017.  
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Lampiran 2 Temperatur riil PCM selama proses charging pada tanggal 24 

November 2016.  

  
 



56 
 

Lanjutan temperatur riil PCM selama proses charging pad tanggal 24 November 

2017.  
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Lampiran 3 Intensitas radiasi, temperatur lingkungan, temperatur air masuk tangki 

dan temperatur keluar tangki selama proses charging pada tanggal 24 November 

2017.  

  
 



58 
 

Lanjutan Intensitas radiasi, temperatur lingkungan, temperatur air masuk tangki 

dan temperatur keluar tangki selama proses charging pada tanggal 24 November  

2017.  
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Lampiran 4. Hasil perhitungan energi tersimpan selama proses charging pada 

tanggal 24 November 2017.  

  

  

  

  

  

  

 



60  

  

Lanjutan hasil perhitungan energi tersimpan selama proses charging pada 

tanggal 24 November 2017.  
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Lampiran 5. Temperatur riil HTF di dalam tangki selama proses discharging 

pada tanggal 24 November 2017.  
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Lampiran 6. Temperatur riil PCM selama proses discharging pada tanggal 

24 November 2017.  
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Lampiran 7. Hasil perhitungan energi ekstraksi selama proses discharging 

pada tanggal 24 November 2017.  

  

  


