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LAMPIRAN 

Lampiran 1 data hasil pengujian pada campuran 

1. Data Karakteristik Campuran 

No. Jenis Pemeriksaaan B.U 1 B.U 2 B.U 3 Satuan 
1 Berat Benda Uji + Box  50.005,4 49.997 47150 gr 
2 Berat Box 10.200 10.200 10.250 gr 
3 Berat Benda Uji 39.805,4 39.797 35.250 gr 
4 Volume Box 24.000 24.000 24.000 cm3 
5 Berat Vol. Benda Uji 1.7 1.7 1.5 gr/cm3 
6 % Karet Bekas yang digunakan - 10 - % 
7 % Aspal yang digunakan - - 2 % 
8 % Balas yang digunakan 100 90 98 % 
9 BJ Karet Bekas - 1.1 - - 
10 BJ Aspal - - 1,06 - 
11 BJ Balas 2.7 2.7 2.7 - 
12 BJ Maks Teoritis 2.7 2.3 2.6 - 
13 Vol. Karet Dalam Campuran - 14.5 - % 
14 Vol. Aspal Dalam Campuran - - 3,71 % 
15 Vol. Balas Dalam Campuran 62.4 56.1 56,1 % 
16 Vol. Pori Dalam Campuran 37.6 29.3 40,2 % 
17 Pemadatan 25 25 25 Tumbukan 

2. Data Pengujian Kuat Tekan 

Benda Uji 1     
Material Balas     
Data benda uji setelah pengujian    

No. 
pembacaan Force (kg) Stress 

(kg/mm2) 
Stress 
(kPa) Strain (%) 

E. 
Long 
(mm) 

start 0 0.0000 0 0 0 
0 70.8 0.0016 15.4344 0.1733 0.52 
1 138 0.0031 30.084 0.3333 1 
2 257.4 0.0057 56.1132 0.5067 1.52 
3 418.8 0.0093 91.2984 0.6667 2 
4 679.35 0.0151 148.0983 0.84 2.52 
5 962.7 0.0214 209.8686 1 3 
6 1260.6 0.0280 274.8108 1.1733 3.52 
7 1541.55 0.0343 336.0579 1.3333 4 
8 1748.85 0.0389 381.2493 1.5067 4.52 
9 1980.9 0.0440 431.8362 1.6667 5 

Peak  3125.4 0.0695 681.3372 2.2933 6.88 
Break 3118.2 0.0693 679.7676 2.3067 6.92 
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Benda Uji 2     
Material Balas + Karet Gradasi    
Data benda uji setelah pengujian   

No. 
pembacaan Force (kg) Stress 

(kg/mm2) 
Stress 
(kPa) Strain (%) 

E. 
Long 
(mm) 

start 0 0.0000 0 0 0 
0 43.05 0.0010 9.3849 0.1733 0.52 
1 73.05 0.0016 15.9249 0.3333 1 
2 109.95 0.0024 23.9691 0.5067 1.52 
3 148.05 0.0033 32.2749 0.6667 2 
4 191.85 0.0043 41.8233 0.84 2.52 
5 239.3 0.0053 52.1674 1 3 
6 294.3 0.0065 64.1574 1.1733 3.52 
7 333.6 0.0074 72.7248 1.3333 4 
8 395.85 0.0088 86.2953 1.5067 4.52 
9 443.7 0.0099 96.7266 1.6667 5 

Peak  2761.05 0.0614 601.9089 6.387 19.16 
Break 2642.1 0.0587 575.9778 6.44 19.32 

 
 
Benda Uji 3      
Material Balas + Aspal    
Data benda uji setelah pengujian   

No. 
pembacaan Force (kg) Stress 

(kg/mm2) 
Stress 
(kPa) Strain (%) 

E. 
Long 
(mm) 

start 0 0.0000 0 0 0 
0 302.55 0.0067 65.9559 0.17333 0.52 
1 473.7 0.0028 103.2666 0.33333 1 
2 579.6 0.0129 126.3528 0.50667 1.52 
3 686.55 0.0153 149.6679 0.66667 2 
4 877.95 0.0195 191.3931 0.84000 2.52 
5 978 0.0217 213.204 1.00000 3 
6 1074 0.0239 234.2628 1.17333 3.52 
7 1187.85 0.0264 258.9513 1.33333 4 
8 1324.8 0.0294 288.8064 1.50667 4.52 
9 1410 0.0313 307.38 1.66667 5 

Peak  2601.3 0.0578 567.0834 2.933 9.32 
Break 2497.5 0.0555 544.455 2.986 8.84 
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3. Data Gradasi Material Balas 

a. Benda uji 1 

 
b. Benda uji 2 

 

c. Benda uji 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tertahan Lewat Tertahan Lewat
2" - 0 0 100 - 0 0 100

11/2" 2571.1 2571.1 51.4251 48.5749 1718.3 1718.3 34.4909 65.5091
1" 2253.2 4824.3 96.4918 3.50821 3077.6 4795.9 96.2665 3.73352

3/4" 175.4 4999.7 100 0 125.1 4921 98.7776 1.22243
1/2" - 48.9 4969.9 99.7591 0.24087
3/8" - 8.6 4978.5 99.9318 0.06825

No. 4 - 3.4 4981.9 100 0
No. 8 - -

Jumlah 4999.7 4981.9

Berat 
tertahan 

Jumlah 
Tertahan

% komulatifNo
Sebelum Pengujian Setelah Pengujian

Berat 
tertahan 

Jumlah 
Tertahan

% komulatif

Tertahan Lewat Tertahan Lewat
2" - 0 0 100 - 0 0 100

11/2" 1338.6 1338.6 26.7431 73.2569 1277.1 1277.1 25.5165 74.4835
1" 3666.8 5005.4 100 0 3541.9 4819 96.2837 3.71628

3/4" 0 0 0 132.7 4951.7 98.9351 1.06494
1/2" 0 37.7 4989.4 99.6883 0.31169
3/8" - 13 5002.4 99.9481 0.05195

No. 4 - 2.6 5005 100 0
No. 8 - -

Jumlah 5005.4 5005

Berat 
tertahan 

Jumlah 
Tertahan

% komulatif
Setelah PengujianSebelum Pengujian

Berat 
tertahan 

Jumlah 
Tertahan

% komulatifNo

Tertahan Lewat Tertahan Lewat
2" - 0 0 100 0 0 0 100

11/2" 2967.5 2967.5 58.879 41.121 1026 1026 22.113 77.887
1" 2072.5 5040 100 0 3506.2 4532.2 97.6809 2.31907

3/4" 0 5040 100 0 49.1 4581.3 98.7392 1.26083
1/2" 0 41.4 4622.7 99.6314 0.36855
3/8" - 8.9 4631.6 99.8233 0.17673

No. 4 - 8.2 4639.8 100 0
No. 8 - -

Jumlah 5040 4639.8

No Berat 
tertahan 

Jumlah 
Tertahan

% komulatif
Setelah PengujianSebelum Pengujian

Berat 
tertahan 

Jumlah 
Tertahan

% komulatif
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