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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 hasil uji tarik spesimen variasi 70 A pertama. 

 

Lampiran 2 hasil uji tarik spesimen variasi 70 A kedua. 
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Lampiran 3 hasil uji tarik spesimen variasi 70 A ketiga. 

 

 

Lampiran 4 hasil uji tarik spesimen variasi 70 A keempat. 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 
 

Lampiran 4 hasil uji tarik spesimen variasi 70 A kelima. 

 

 

Lampiran 5 hasil uji tarik spesimen variasi 80 A pertama. 
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Lampiran 6 hasil uji tarik spesimen variasi 80 A kedua. 

 

 

Lampiran 7 hasil uji tarik spesimen variasi 80 A ketiga. 
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Lampiran 8 hasil uji tarik spesimen variasi 80 A keempat. 

 

 

Lampiran 9 hasil uji tarik spesimen variasi 90 A pertama. 
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Lampiran 10 hasil uji tarik spesimen variasi 90 A kedua. 

 

 

Lampiran 11 hasil uji tarik spesimen variasi 90 A ketiga. 
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Lampiran 12 hasil uji tarik spesimen variasi 90 A keempat. 

 

 

Lampiran 13 hasil uji tarik spesimen variasi 100 A pertama. 
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Lampiran 14 hasil uji tarik spesimen variasi 100 A kedua. 

 

 

Lampiran 15 hasil uji tarik spesimen variasi 100 A ketiga. 
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Lampiran 16 hasil pengujian komposisi baja karbon rendah di CV. Hidup Karya 

Sentosa 
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Lampiran 17 hasil cek plagiasi naskah tugas akhir 

 

 


