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MOTTO 

 
“Ubah pikiranmu dan kau dapat mengubah duniamu.” 

(Norman Vincent Peale) 

 

 

“Waktumu terbatas, jangan habiskan dengan mengurusi hidup orang lain.” 

(Steve Jobs) 

 

 

“Jangan biarkan hari kemarin merenggut banyak hal hari ini.” 

(Will Rogers) 

 

 

“Menikah itu nasib, mencintai itu takdir. Kamu bisa berencana menikahi 

siapa, tapi tak dapat kau rencanakan cintamu untuk siapa.” 

(Sujiwo Tejo) 
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skripsi sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana di Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta yang berjudul “Karakteristik Filament Hasil 

Ekstrusi dengan Bahan Acrylonitrile Butadiene Styrene, Polypropylene, dan 

Nylon 6”. 

Penelitian ini dilakukan dengan memvariasi temperature pada barrel dan 

stopper (nozzle) dengan bahan ABS, PP, dan Nylon 6. Variasi temperatur pada 

barrel 160°C, 170°C, 180°C dan 190C°. Variasi temperatur pada stopper (nozzel) 

180°C, 190°C, 200°C, dan 210°C. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kinerja mesin ekstruder yang sudah diracang dan dibuat serta untuk mengetahui 

karakteristik filament hasil ekstrusi tersebut dengan memvariasi temperatur proses 

ekstrusi. 
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bantuan, dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 

penulis menyampaikan terima kasih kepada: Bapak Berli Paripurna Kamiel, S.T., 

M.Eng.Sc., Ph.D selaku Ketua Program Studi Teknik Mesin, Bapak Ir. Aris Widyo 

Nugroho, M.T., Ph.D. dan Bapak Cahyo Budiyantoro, S.T., M.Sc. selaku dosen 

pembimbing yang dengan sabar membimbing, memotivasi, mengarahkan dan 

memberi masukan untuk kebaikan penelitian ini, serta semua pihak yang telah 

membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini dari awal sampai akhir yang tidak 

disebutkan dalam tulisan ini. 

Penulis menyadari adanya kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, 

sehingga saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi 

kesempurnaanya di masa datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca pada umumnya dan menambah pustaka pengetahuan keteknikan pada 

khususnya. 
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