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MOTTO 

 

“Ilmu itu bisa didapatkan dari mana saja. Janganlah cepat berpuas diri.” 

-Sri Murwani- 

 

“Musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Buktikan bahwa kamu lebih baik dari 

orang lain.” 

-Teguh Hadi Pramono- 

 

“Jangan pernah mengkhawatirkan masa depan. Hadapi apa yang ada didepanmu. 

Selalu optimis dan bersyukur.” 

-Fariz Abdul Rosyid- 
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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucap puji syukur Alhamdulillahirobbil’alamin kepada Allah 

SWT, yang telah memberikan kesehatan, nikmat, dan hidayah sehingga penulis 

dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini tanpa halangan apapun. Perangkat 

biomedis pada umumnya terbuat dari material logam paduan yang tidak dapat 

terurai dengan cepat dan tidak ramah lingkungan. Material komposit digunakan 

sebagai pengganti material logam paduan dengan memanfaatkan serat alam sebagai 

penguat. Oleh karena itu penulis mengambil penelitian dengan judul “PENGARUH 

JENIS SERAT TERHADAP SIFAT BENDING DAN WATER ABSORPTION 

KOMPOSIT HIBRIDA BERMATRIKS HIGH DENSITY POLYETHYLENE 

(HDPE)” untuk mendapatkan material komposit yang ramah lingkungan serta 

memiliki sifat mekanis dan fisis yang sesuai dengan aplikasi perangkat biomedis. 

Laporan tugas akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis 

jenjang Strata Satu (S1) pada mata kuliah Tugas Akhir di Program Studi S1 Teknik 

Mesin, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam penyusunan laporan tugas 

akhir ini, penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata kesempurnaan. 

Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat 

diharapkan demi kesempurnaan penyusunan laporan tugas akhir ini. Semoga 

laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembacanya. 

 

Yogyakarta, 11 Juni 2019 

      Penulis 

 

Fariz Abdul Rosyid 

20150130136 
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DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN 

 

σ f  =  Tegangan bending (MPa) 

 P = Beban (N) 

L = Support span (mm) 

b = Lebar spesimen (mm) 

d = Tebal spesimen (mm) 

Eb  =  Modulus elastisitas (GPa) 

M  =  Slope (N/mm) 

ϵf =  Regangan bending (mm/mm) 

R  =  Kecepatan penekanan crosshead (mm/min) 

WA = Daya serap air (%) 

B1 = Berat sebelum perendaman (gram) 

B2 = Berat setelah perendaman (gram) 

Vc = Volume cetakan  

Vm =  Volume matriks 

Vf  =  Volume filler 

Vs =  Volume serat 

Vkarbon =  Volume Karbon 

Vsisal =  Volume sisal 

Vabaka =  Volume abaka 

mm =  Massa matriks 

ms =  Massa serat 

msisal =  Massa sisal 

mabaka =  Massa abaka 

mkarbon =  Massa karbon 

ρm = Massa jenis matriks 

ρsisal = Massa jenis sisal 

ρabaka = Massa jenis abaka 

ρkarbon = Massa jenis karbon 

 


