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LAMPIRAN 
Tabel Hasil Pengujian Ketebalan 

30 Menit 60 Menit 90 Menit 
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Tabel Data Pengujian Kekasaran Material Asli Pangkal (1) 

  

 

 

  

  

  

  

Tabel Data Pengujian Kekasaran Material Asli Tengah (2) 
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Tabel Data Pengujian Kekasaran Material Asli Ujung (3) 
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Tabel Data Pengujian Kekasaran Material 30 Menit Pangkal (1) 
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Tabel Data Pengujian Kekasaran Material 30 Menit Tengah (2) 
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Tabel Data Pengujian Kekasaran Material 30 Menit Ujung (3) 
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Tabel Data Pengujian Kekasaran Material 60 Menit Pangkal (1) 
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Tabel Data Pengujian Kekasaran Material 60 Menit Tengah (2) 
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Tabel Data Pengujian Kekasaran Material 60 Menit Ujung (3) 
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Tabel Data Pengujian Kekasaran Material 90 Menit Pangkal (1) 
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Tabel Data Pengujian Kekasaran Material 90 Menit Tengah (2) 
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Tabel Data Pengujian Kekasaran Material 90 Menit Ujung (3) 
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