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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data dan hasil penelitian yang dijabarkan, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebgai berikut:  

1. Lama perendaman kawat dalam saliva artifisial dapat menyebabkan 

perubahan gaya defleksi. 

2. Semakin lama kawat Ni Ti direndam maka gaya defleksi juga menurun.  

B. Saran 

1.Perlu dilakukan penilitian yang lebih mendalam dengan kualitas yang lebih 

baik dengan menggunakan model yang mirip dengan lengkung gigi. 

2.Perlu dilakukan penilitian yang lebih mendalam tentang pelepasan ion yang 

terjadi selama kawat direndam dalam saliva.  

 


