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LAMPIRAN



 
 

 
 

Lampiran 1. Tabel Uji Statistik Selisih Berat CHX yang Termuat Terhadap 

Waktu Pemuatan 

1. Uji Normalitas Ratio Pemuatan Menggunakan Uji Shapiro Wilk test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uji Statistik pada Sampel Ratio Pemuatan Menggunakan Uji Kruskal 

Wallis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tests of Normality 

 

Waktu 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

BeratMembran 5 menit .276 3 . .942 3 .537 

10 menit .304 3 . .907 3 .407 

20 menit .314 3 . .893 3 .363 

30 menit .356 3 . .818 3 .157 

60 menit .385 3 . .750 3 .000 

a. Lilliefors Significance Correction     

Ranks 

 Waktu N Mean Rank 

BeratMembran 5 menit 3 10.17 

10 menit 3 7.50 

20 menit 3 12.33 

30 menit 3 4.00 

60 menit 3 6.00 

Total 15  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2. Dokumentasi Alat dan Bahan Penelitian 

1. Alat penelitian 

  

Microtube 1,5 ml Analytic Balance 

Test Statistics
a,b

 

 BeratMembran 

Chi-Square 6.629 

df 4 

Asymp. Sig. .157 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Waktu 



 
 

 
 

  

Micropipette 300 µl dan 1000 µl Spectrophotometer 

 

 

Micro Kuvet Spektrofotometer  

 



 
 

 
 

2. Bahan Penelitian 

 

 

Chlorhexidine Gluconate 0,2% 
Membran Carbonate 

Hydroxyapatite 

  

Phospate Bafer Saline ph 7,2  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 3. Dokumentasi Proses Penelitian 

  

Penimbangan Berat Membran CHA 
Perendaman Membran CHA pada 

Larutan CHX 

 

 

Penimbangan Berat Membran CHA 

dan Volume Berat CHX 

Pengukuran Nilai Absorbansi 



 
 

 
 

Lampiran 4. Surat Keterangan Kelayakan Etika Penelitian 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 5. Surat Ijin Penggunaan Laboratorium 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 6. Surat Keterangan Bebas Laboratorium 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 7. Surat Keterangan Bebas Laboratorium 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 8. Hasil Turnitin Catur Ayuliastika 

 


