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LAMPIRAN  

Ketebalan variabel 30 menit 
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LAMPIRAN 

Ketebalan variabel 60 menit 
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LAMPIRAN 

Ketebalan variabel waktu 90 menit 
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LAMPIRAN 

Kekasaran sebelum plating 
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LAMPIRAN 

Kekasaran setelah plating variabel waktu 30 menit 
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LAMPIRAN 

Kekasaran setelah plating variabel waktu 30 menit 
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LAMPIRAN 

Kekasaran setelah plating variabel waktu 60 menit 
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LAMPIRAN 

Kekasaran setelah plating variabel waktu 60 menit 
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LAMPIRAN 

Kekasaran setelah plating variabel 90 menit 
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LAMPIRAN 

Kekerasan setelah plating variabel waktu 90 menit 

 

 

 

 

 


