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A. Hasil pengolahan Data Distribusi Diameter Nanofiber Setiap Konsentrasi 

Tabel Distribusi Diameter Nanofiber 

No 

Konsentrasi Polimer 

PVA murni 

 

Solution A 

 

Solution A 

 

Solution A 

 

Solution A 

Diameter Diameter Diameter Diameter Diameter 

Mikro 
Nano 

(Nm) 
Mikro 

Nano 

(Nm) 
Mikro 

Nano 

(Nm) 
Mikro 

Nano 

(Nm) 
Mikro 

Nano 

(Nm) 

1.  0.22 220  0.34 340  0.16 160  0.39 390  0.18 180 

2.  0.16 160  0.24 240  0.08 80  0.18 180  0.23 230 

3.  0.16 160  0.24 240  0.1 100  0.15 150  0.26 260 

4.  0.13 130  0.25 250  0.14 140  0.14 140  0.27 270 

5.  0.16 160  0.17 170  0.19 190  0.22 220  0.27 270 

6.  0.13 130  0.34 340  0.15 150  0.18 180  0.26 260 

7.  0.18 180  0.34 340  0.14 140  0.18 180  0.26 260 

8.  0.16 160  0.32 320  0.1 100  0.22 220  0.36 360 

9.  0.15 150  0.37 370  0.18 180  0.14 140  0.25 250 

10.  0.17 170  0.16 160  0.085 85  0.13 130  0.26 260 

11.  0.19 190  0.44 440  0.075 75  0.15 150  0.29 290 

12.  0.13 130  0.41 410  0.13 130  0.23 230  0.31 310 



13.  0.20 200  0.38 380  0.14 140  0.25 250  0.23 230 

14.  0.14 140  0.37 370  0.11 110  0.14 140  0.20 200 

15.  0.16 160  0.29 290  0.12 120  0.13 130  0.15 150 

16.  0.15 150  0.31 310  0.11 110  0.17 170  0.17 170 

17.  0.15 150  0.32 320  0.17 170  0.15 150  0.17 170 

18.  0.18 180  0.22 220  0.12 120  0.29 290  0.3 300 

19.  0.16 160  0.21 210  0.08 80  0.31 310  0.23 230 

20.  0.15 150  0.21 210  0.17 170  0.2 200  0.32 320 

21.  0.18 180  0.26 260  0.12 120  0.17 170  0.17 170 

22.  0.18 180  0.2 200  0.11 110  0.11 110  0.23 230 

23.  0.18 180  0.22 220  0.12 120  0.3 300  0.27 270 

24.  0.19 190  0.31 310  0.11 110  0.24 240  0.26 260 

25.  0.19 190  0.29 290  0.11 110  0.18 180  0.27 270 

26.  0.14 140  0.17 170  0.2 200  0.26 260  0.23 230 

27.  0.24 240  0.3 300  0.12 120  0.11 110  0.22 220 

28.  0.15 150  0.2 200  0.11 110  0.26 260  0.26 260 

29.  0.14 140  0.32 320  0.12 120  0.39 390  0.25 250 

30.  0.19 190  0.31 310  0.13 130  0.15 150  0.25 250 

31.  0.13 130  0.24 240  0.11 110  0.23 230  0.24 240 



32.  0.16 160  0.33 330  0.091 91  0.22 220  0.35 350 

33.  0.16 160  0.32 320  0.15 150  0.16 160  0.32 320 

34.  0.13 130  0.3 300  0.075 75  0.28 280  0.24 240 

35.  0.15 150  0.29 290  0.13 130  0.33 330  0.23 230 

36.  0.17 170  0.3 300  0.15 150  0.18 180  0.31 310 

37.  0.13 130  0.26 260  0.13 130  0.19 190  0.31 310 

38.  0.15 150  0.35 350  0.09 90  0.22 220  0.28 280 

39.  0.16 160  0.23 230  0.11 110  0.24 240  0.23 230 

40.  0.15 150  0.28 280  0.12 120  0.13 130  0.24 240 

41.  0.18 180  0.27 270  0.16 160  0.17 170  0.2 200 

42.  0.20 200  0.36 360  0.09 90  0.25 250  0.18 180 

43.  0.17 170  0.27 270  0.11 110  0.27 270  0.2 200 

44.  0.15 150  0.27 270  0.11 110  0.26 260  0.25 250 

45.  0.14 140  0.26 260  0.15 150  0.14 140  0.16 160 

46.  0.14 140  0.29 290  0.094 94  0.12 120  0.25 250 

47.  0.14 140  0.27 270  0.12 120  0.15 150  0.2 200 

48.  0.15 150  0.29 290  0.13 130  0.19 190  0.42 420 

49.  0.15 150  0.28 280  0.12 120  0.21 210  0.22 220 

50.  0.14 140  0.29 290  0.19 190  0.28 280  0.21 210 



51.  0.13 130  0.31 310  0.071 71  0.22 220  0.26 260 

52.  0.17 170  0.29 290  0.13 130  0.2 200  0.23 230 

53.  0.18 180  0.29 290  0.1 100  0.15 150  0.19 190 

54.  0.18 180  0.27 270  0.13 130  0.21 210  0.22 220 

55.  0.17 170  0.32 320  0.11 110  0.19 190  0.16 160 

56.  0.17 170  0.27 270  0.06 60  0.13 130  0.27 270 

57.  0.14 140  0.33 330  0.075 75  0.23 230  0.13 130 

58.  0.15 150  0.3 300  0.084 84  0.18 180  0.3 300 

59.  0.18 180  0.36 360  0.11 110  0.13 130  0.29 290 

60.  0.17 170  0.29 290  0.089 89  0.19 190  0.22 220 

61.  0.11 110  0.34 340  0.094 94  0.27 270  0.32 320 

62.  0.19 190  0.32 320  0.21 210  0.37 370  0.23 230 

63.  0.14 140  0.3 300  0.11 110  0.23 230  0.23 230 

64.  0.14 140  0.32 320  0.1 100  0.12 120  0.3 300 

65.  0.16 160  0.31 310  0.16 160  0.17 170  0.31 310 

66.  0.12 120  0.27 270  0.14 140  0.15 150  0.33 330 

67.  0.12 120  0.27 270  0.089 89  0.19 190  0.19 190 

68.  0.12 120  0.31 310  0.11 110  0.16 160  0.19 190 

69.  0.15 150  0.32 320  0.16 160  0.28 280  0.37 370 



70.  0.15 150  0.33 330  0.17 170  0.28 280  0.33 330 

71.  0.16 160  0.3 300  0.13 130  0.16 160  0.25 250 

72.  0.15 150  0.29 290  0.13 130  0.24 240  0.26 260 

73.  0.14 140  0.32 320  0.12 120  0.21 210  0.26 260 

74.  0.13 130  0.33 330  0.19 190  0.15 150  0.24 240 

75.  0.15 150  0.31 310  0.11 110  0.15 150  0.28 280 

76.  0.16 160  0.33 330  0.11 110  0.16 160  0.28 280 

77.  0.13 130  0.3 300  0.13 130  0.33 330  0.2 200 

78.  0.16 160  0.33 330  0.15 150  0.27 270  0.2 200 

79.  0.15 150  0.26 260  0.08 80  0.12 120  0.22 220 

80.  0.16 160  0.28 280  0.18 180  0.26 260  0.28 280 

81.  0.15 150  0.32 320  0.11 110  0.26 260  0.21 210 

82.  0.15 150  0.32 320  0.2 200  0.14 140  0.2 200 

83.  0.11 110  0.31 310  0.085 85  0.24 240  0.21 210 

84.  0.12 120  0.32 320  0.085 85  0.14 140  0.21 210 

85.  0.17 170  0.36 360  0.12 120  0.16 160  0.15 150 

86.  0.14 140  0.39 390  0.13 130  0.2 200  0.2 200 

87.  0.16 160  0.32 320  0.21 210  0.21 210  0.21 210 

88.  0.18 180  0.26 260  0.079 79  0.23 230  0.24 240 



89.  0.16 160  0.33 330  0.099 99  0.13 130  0.26 260 

90.  0.18 180  0.34 340  0.085 85  0.26 260  0.25 250 

91.  0.14 140  0.36 360  0.11 110  0.23 230  0.28 280 

92.  0.12 120  0.36 360  0.12 120  0.21 210  0.19 190 

93.  0.16 160  0.33 330  0.11 110  0.12 120  0.17 170 

94.  0.15 150  0.27 270  0.13 130  0.28 280  0.19 190 

95.  0.16 160  0.32 320  0.12 120  0.29 290  0.16 160 

96.  0.19 190  0.33 330  0.099 99  0.14 140  0.22 220 

97.  0.18 180  0.27 270  0.21 210  0.15 150  0.2 200 

98.  0.15 150  0.32 320  0.2 200  0.18 180  0.19 190 

99.  0.16 160  0.29 290  0.11 110  0.2 200  0.24 240 

100.  0.17 170  0.32 320  0.11 110  0.22 220  0.23 230 

Jumlah 15.69 15690  29.870 29870  12.384 12384  20.43 20430  24.17 24170 

Average 0.1569 156.9  0.2987 298.7  0.12384 123.84  0.2043 204.3  0.2417 241.7 

 

 

 

 

 



B. Hasil Pengujian Viskositas Polimer 

Tabel Hasil Pengujian Viskositas Polimer 

No. Konsentrasi Polimer Viskositas (cP) 

1.  PVA murni 247 

2.  Solution A 117.5 

3.  Solution B 126 

4.  Solution C 169 

5.  Solution D 209 

 

C. Hasil Pengujian Daya Hantar Listrik (DHL) 

Tabel Hasil Pengujian Daya Hantar Listrik (DHL) 

No. Konsentrasi Polimer DHL (𝛍𝐒/cm) 

1.  PVA murni 438 

2.  Solution A 921.67 

3.  Solution B 1024 

4.  Solution C 919 

5.  Solution D 839.33 

 

D. Hasil Pengujian Mekanis 

Tabel nilai kuat tarik membran nanofiber PVA murni dan PVA/aloe vera 

alami/aloe vera ekstrak. 

Sampel PVA 

murni 
Solution A Solution B Solution C Solution D 

Nilai  

kuat tarik 

(MPa) 

4,7345 3,7600 9,8229 5,6594 3,9296 

4,1429 3,8890 9,9802 5,5127 3,8750 

4,3897 3,7267 6,5486 5,5714 4,2611 

Rata-rata 4,42 3,80 8,78 5,58 4,02 

Standar Deviasi 0,30 0,09 1,94 0,07 0,21 

 

 



Tabel nilai regangan (elongation) membran nanofiber PVA murni dan PVA/aloe 

vera alami/aloe vera ekstrak. 

Sampel 
PVA 

murni 
Solution A Solution B Solution C Solution D 

Nilai  

regangan 

39,6914 30,6278 76,1237 38,2793 36,4040 

46,6922 33,2582 72,9289 29,0355 36,1627 

62,3782 25,4690 42,0284 42,5800 30,6368 

Rata-rata 49,59 29,79 63,69 36,63 34,40 

Standar Deviasi 11,62 3,96 18,83 6,92 3,26 

 

Tabel nilai modulus elastisitas membran nanofiber PVA murni dan PVA/aloe 

vera alami/aloe vera ekstrak. 

Sampel 
PVA 

murni 
Solution A Solution B Solution C Solution D 

Nilai modulus  

elastisitas 

(MPa) 

18,2482 20,8623 19,7746 30,1750 23,4467 

14,0509 20,7684 25,900 29,1206 14,5103 

13,3869 20,8405 24,4929 34,0368 15,8562 

Rata-rata 15,23 20,82 23,39 21,56 17,54 

Standar Deviasi 2,64 0,05 3,21 7,97 4,20 
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Hasil Optimasi Parameter Electrospinning 

A. Optimasi pada tegangan 10 kV dengan Jarak spinneret terhadap kolektor 

(TCD) 8 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

B. Optimasi pada tegangan 12.5 kV dengan Jarak spinneret terhadap kolektor 

(TCD) 10 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

C. Optimasi pada tegangan 15 kV dengan Jarak spinneret terhadap kolektor 

(TCD) 12.5 cm. 
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Hasil Citra Scanning Electron Microscope (SEM) Membran 

A. Hasil citra canning electron microscope (SEM) membran dengan konsentrasi 

Polimer  PVA murni. 

1. Perbesaran 2500 kali 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Perbesaran 5000 kali 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Perbesaran 10.000 kali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Hasil citra scanning electron microscope (SEM) membran dengan konsentrasi 

polimer 0% PVA/Aloe vera alami/aloe vera ekstrak. 

1. Perbesaran 2500 kali 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Perbesaran 5000 kali 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Perbesaran 10.000 kali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C. Hasil citra scanning electron microscope (SEM) membran dengan konsentrasi 

polimer 1% PVA/Aloe vera alami/Aloe vera ekstrak 

1. Perbesaran 2500 kali 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Perbesaran 5000 kali 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Perbesaran 10.000 kali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. Hasil citra scanning electron microscope (SEM) membran dengan konsentrasi 

polimer 3% PVA/Aloe vera alami/Aloe vera ekstrak 

1. Perbesaran 2500 kali 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Perbesaran 5000 kali 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Perbesaran 10.000 kali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E. Hasil citra scanning electron microscope (SEM) membran dengan konsentrasi 

polimer 3% PVA/Aloe vera alami/Aloe vera ekstrak. 

1. Perbesaran 2500 kali 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Perbesaran 5000 kali 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Perbesaran 10.000 kali 
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