BAB VI
PENUTUP

6.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

a. Semakin tinggi suhu, maka kuat tekan pada kedua jenis beton akan semakin
kecil. Untuk kuat tekan beton additif rata-rata pada suhu normal, 300°C,
600°C, 900°C dan >1000°C berturut-turut adalah sebesar 50,29 MPa, 44,70
MPa, 32,92 MPa, 11,32 MPa dan 6,04 MPa. Sedangkan untuk kuat tekan
beton normal rata-rata pada suhu normal, 300°C, 600°C, 900°C dan >1000°C
berturut-turut adalah sebesar 33,67 Mpa, 32,01 Mpa, 25,56 Mpa, 9,43 Mpa
dan 5,85 Mpa..

b. Penurunan prosentase kuat tekan beton additif lebih drastis di bandingkan
dengan penurunan kuat tekan beton normal perbedaan pada suhu 300°C,
600°C, 900°C dan >1000°C berturut-turut adalah sebesar 6,17%, 10,46%,
5,51%, 5,36%.

6.2. Saran
a. Perlunya dilakukan penclitian perbandingan kuat tekan beton dengan
kadar additif yang berbeda.

b.Pada penelitian selanjutnya dicoba menggunakan bahan additif yang



