LAMPIRAN



PENGUJIAN PADA PENELITIAN TUGAS AKHIR

A. Agregat Halus (Pasir)

1. Pemeriksaan Gradasi Pasir

a. Berat cawan kosong

b. Berat pasir SSD

¢. Berat pasir + cawan

=284 gram

= 1000 gram
= 1284 gram

Tabel 1. Hasil Analisis Gradasi Pasir

Berat o Berat Tertahan Berat lolos
Saringan No. tertahan teﬁ;han Komulatif Komulatif
) | *) %)
3/8 (4.75 mm) 0 0 0 106
4 &75mm) | 27 23 27 97.3
8 (2.36 mm) 79 7.9 10.6 89.4
16 (1.18 mm) 121 12.1 2.7 773
30 (0.6 mm) 300 30 o P 473
50 (0.3 mm) 242 242 76.9 23.1
100 (0.15 mm) 124 124 89.3 10.7
Pan 107 10.7 100 0
1000 100 % 354.9 Daerah 2
Total (pasir agak
kasar)

Sumber ; Hasil penelitian,2014

Modulus Halus Butir (MHB) =

jumlah berat tertahan kumulatif (%)

354.9

Modulus Halus Butir (MHB)=———

100
=3,549
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jumlah berat tertahan (%)

e —— . — ———— e e — =
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Gambar 1. Grafik Gradasi Agregat Halus (Pasir)
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Sumber : Hasil Penelitian, 2014
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2. Pemeriksaan Kadar Air Pasir

Tabel 2. Hasil Analisis Kadar Air Pasir

4

Ukuran Saringan (mm)

. Bataz Atas

48 10

Uraian Sampel 1 | Sampel 2 | Sampel 3 | Rata-Rata
Berat wadah (W) 284 or 298 gr 288 gr 290 gr
Berat wadah + contoh basah | 1284 gr | 1298 gr | 1288 gr 1290 gr
(W)
Berat wadah + contoh kering | 1225¢gr | 1240gr | 1225gr 1230 gr
(W3)
Berat kandungan air 59 gr 58 gr 63 gr 60 gr
(Wa=Wr-W3)
Berat contoh kering 941 gr 942 gr 937 gr 940 gr
(Ws=W3-W)
Kadar air (w=W4#/Ws*100%) | 6,26 % 6,15 % 6,72 % 6,37 %

Sumber : Hasil penelitian,2014




Analisis Hitungan

a. Berat kandungan air (W) sampel 1
=W,-W;
= 1284 — 1225
=59 gr

b. Berat contoh kering (Ws) sampel 1
=W;-W,
= 1225 - 284
=041 gr

¢. Kadar air (w) sampel 1

_ Kandungan air
berat kering

=39 4 100%
941

=6,26%

x100%

d. Kadar air rata-rata

_mtwtw
3
_ 6,26+ 6,15+6,72
3
=6,37%
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3. Pemeriksaan Berat Jenis Dan Penyerapan Air Agregat Halus (Pasir)

Tabel 3. Hasil Pengujian Berat Jenis Pasir

Uraian Sampel 1 Sampel 2
Berat piknometer berisi pasir dan air ( Bt ) 1032 gram | 1039 gram
Berat pasir setelah kering ( Bk ) 470 gram | 473 gram
Berat piknometer berisi air ( B ) 734 gram | 730 gram
Berat pasir keadaan jenuh kering muka ( SSD ) 500 gram [ 500 gram
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Tabel 4. Hasil Analisis Berat Jenis Pasir

Berat Jenis - Sampel 1 Sampel 2 Rata-Rata
Berat jenis curah 2,33 gram 2,47 gram 2,40 gram
Berat jenis jenuh kering muka | 2,47 gram 2,62 gram | 2,54 gram
Berat jenis tampak 2,73 gram 2,88 gram | 2,80 gram
Penyerapan air agregat halus 6,38 % 5,70 % 6,04 %
Analisis Hitungan

a. Berat jenis curah (bulk specific gravity) sampel 1

- Bk
B+ SSD — Bt

_ 40
734+500-1032

=233

b. Berat jenis jenuh kering muka (saturated surface dry) sampel 1

___ SsD
B+ SSD - Bt

_ 500
734+500~-1032

=2,47

c. Berat jenis tampak (apparent specific gravity) sampel 1

DK
B+ Bk— Bt

_ 470
734 +470-1032

=35

d. Penyerapan air agregat halus (pasir) sampel 1
_SSD- Bk

x100%
Bk

= M x100%
470

=6,38%
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4. Pemeriksaan Berat Satuan Agregat Halus (Pasir)
Agregat halus (pasir) sampel 1

]J- a. bejana: d=15 cm

| # | h=30,03 cm

I b. berat bejana kosong (B;) = 11300  gram
' c. volume bejana kosong = 5306,74 cm?®

.I , d. berat bejana berisi pasir SSD (B,) = 20800 gram

Agregat halus (pasir) sampel 2
| a. Bejana:d=15,01 cm

' | h=30,06 cm
, b. berat bejana kosong (B;) €= 10800 gram
? c¢. volume bejana kosong = 5319,13 cm?®
‘ d. berat bejana berisi pasir SSD (By) = 20700 gram

Analisis Hitungan
1. Berat satuan agregat halus
= B: '_B1
v

N _ 20800-11300
o 5306,74

| =179 gr;(cm3

5. Pemeriksaan Kadar Lumpur Agregat Halus

Tabel 5. Hasil Analisis Kadar Lumpur Agregat Halus

| Uraian Sampel 1 Rata-rata
; Pasir jenuh kering muka (B;) 1000 gram 1000 gram
! Pasir setelah keluar oven (B;) 950 gram 950 gram
: Kandungan air (B;- B,) 50 gram 50 gram
i Kadarlumpur = B ; 2 x100% 50, 50,

! 1




Analisis Hitungan

1. Agregat halus (pasir) sampel 1

a. Kandungan air

b. Kadar lumpur

. Agregat Kasar (Kerikil)

=Bi-B;
=1000-950
=50 gram
_B -B,
B 1

_ 1000-950
950

=5%

x100%

x100%

1. Pemeriksaan Kadar Air Kerikil

Tabel 6. Hasil Analisis Kadar Air Kerikil
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Uraian Sampel 1 | Sampel 2 | Sampel 3 | Rata-Rata
Berat wadah (W) 288 gr 280 gr 288gr | 28533 gr
Berat wadah + contoh basah | 1288¢gr | 1280gr | 1288¢r | 128533 gr
(W2)
Berat wadah + contoh kering | 1278 gr 1275¢gr | 1278 gr 1277 gr
(W3)
Berat kandungan air 10 gr S5gr 10 gr 8,33 gr
(Ws=Wr-W3)
Berat contoh kering 990 gr 987 gr 990 gr 989 gr
(Ws=W3-W;)
Kadar air (w=W4Ws*100%) | 1,01 % 0,51 % 1,01 % 0,84 %

Sumber : Hasil penelitian, 2014

Analisis Hitungan

a. Berat kandungan air (W) sampel 1

=W;-—W;
=1288 - 1278
=10gr



b. Berat contoh kering (W) sampel 1

= W3 -W,
= 1278 - 288
=990 gr
c. Kadar air (w) sampel 1

_ Kandungan air
berat kering

10
—-— ] 0,
990x 00%

=101%

x100%

d. Kadar air rata-rata
W W, W,
- 3

_1,01+0,51+1,01
3

=0,84%

2. Pemeriksaan Berat Jenis Dan Penyerapan Air Kerikil

Tabel 7. Hasil Pengujian Berat Jenis Kerikil
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Uraian Sampel 1 Sampel 2

Berat kerikil setelah dikeringkan (BK) 5000 gram | 5000 gram

Berat kerikil dibawah air (Ba) 3128 gram | 3115 gram

Berat kerikil keadaan jenuh kering muka (Bj) 5193 gram | 5193 gram

Tabel 8. Hasil Analisis Berat Jenis Kerikil

Berat Jenis Sampel 1 Sampel 2 Rata-Rata

Berat jenis curah 2,42 gram | 241gram | 2,42 gram

Berat jenis jenuh kering muka 2,51 gram | 290 gram | 2,51 gram

Berat jenis tampak 2,67 gram | 2.65gram | 2,66 gram
Penyerapan air agregat kasar 3,86 % 3,86 % 3,86 %
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Analisis Hitungan
1. Barat jenis curah ( bulk specific gravity ) sampel 1

Bk
Bj — Ba
5000

T5193-3128
=242

BJ Curah =

2. Berat jenis jenuh kering muka ( saturated surface dry ) sampel 1
Bj

Bj—Ba
__ 5193
5193 -3128
=251

BJSSD =

3. Berat jenis tampak ( apparent spesific gravity ) sampel 1

Bk
Bk — Ba
5000

50003128
=2,67
4. Penyerapan air agregat kasar (kerikil) sampel 1

Bj— Bk

BJ Tampak =

Penyerapan air = x100%

_ 5193 -5000
5000

=3,86%

x100%
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3. Pemeriksaan Keausan Agregat Kasar

Tabel 9. Hasil Analisis Keausan Agregat Kasar
Berat

Jenis Pengukuran Contoh 1 | Contoh 2

Berat sebelum masuk mesin Los Angeles (By) | 5000 gr | 5000 gr
Berat setelah masuk mesin Los Angeles (Ba) 3411 gr | 3387 gr

Bl 31,78% | 32,26 %
Keausan = ——2x100%
1
Rata — Rata 32,02 %
Analisis Hitungan

Keausan agregat kasar sampel 1

=Mx100%
B

1

_ 50003411
5000

= 31,78%

x100%

_ 31,78+32,26
2

= 32,02%

Keausan rata-rata

4, Pemeriksaan Berat Satuan Agregat Kasar (Kerikil)
Agregat kasar (kerikil) sampel 1

a. bejana: d=15 cm

h=30,03 cm
b. berat bejana kosong (B)) = 11300 gram
volume bejana kosong 2= 5306,74 cm?®
d. berat bejana berisi kerikil SSD(By) = 18800 gram

Agregat kasar (kerikil) sampel 2
a. bejana: d=15,01cm
h=130,06 cm
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b. berat bejana kosong (B) = 10800  gram
¢. volume bejana kosong = 5319,13 cm?®
d. berat bejana berisi kerikil SSD (B;) = 19100 gram

Analisis Hitungan
1. Berat satuan agregat kasar

- Bz _Bl
v

_ 1880011300
5306,74

= 1,41 gr/em’

5. Pemeriksaan Kadar Lumpur Agregat Kasar

Tabel 8. Hasil Analisis Kadar Lumpur Agregat Kasar

Uraian Sampel 1 | Sampel 2 Rata-rata
Pasir jenuh kering muka (B,) 1000 gram | 1000 gram | 1000 gram
Pasir setelah keluar oven (B;) 993 gram | 993 gram | 993 gram
Kandungan air (B;- Bz) 7 gram 7 gram 7 gram
Kadarlumpur = B ; 5, x 100% 0,7% 0,7 % 0.7 %
1 .
Analisis Hitungan
1. Agregat kasar (kerikil) sampel 1
a. Kandungan air =B~ B2
=1000-993
=7 gram
b. Kadar Lumpur = Bl—;"ix 100%
1
_ 1000-993 «100%
1000
=0,7%

c. Kadar lumpur rata-rata = % x100%




