BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpuian
Kesimpulan yang dapat diambil dari penilitian ini adalah :

1. Kuat tekan optimum di dapat dengan nilai 15,0216 Mpa pada umur 21 hari.

2. Faktor pengali untuk memprediksi beton pada umur 28 hari untuk variasi
umur 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, dan 28 hari berturut-turut {,14; 1,08;
1,02; 0,99 dan 1.

3. Kuat tekan rata-rata beton campuran fly ash dengan variasi umur 3 hari,7 hari,
14 hari, 21 hari dan 28 hari berturut-turut sebesar 13,056 Mpa, 13,7616 Mpa,
14,6268 Mpa, 15,0216 Mpa dan 14,946 Mpa. Kuat tekan beton maksimum
didapat pada nilai variasi umur 21 hari, yaitu sebesar 15,0216 Mpa.
Sedangkan kuat tekan beton minimum didapat pada nilai variasi umur 3 hari,
yaitu sebesar 13,056 Mpa.

B. Saran
Untuk menyempurnakan hasil penelitian dan untuk mengembangkan
penelitian lebih lanjut, disarankan untuk melakukan penelitian dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlu kajian lebih lanjut mengenai beton geopolimer dengan variasi umur

untuk mencapai kuat tekan beton geopolimer yang optimum.

2. Perlu penambahan bahan tambah superplasticizer untuk mempermudah

pengerjaan saat proses pembuatan beton geopolimer.

3. Perlu penelitian lebih lanjut pengaruh moralitas larutan alkali aktifator

terhadap kuat tekan beton.

4. Perlu ketelitian yang tinggi dalam melaksanakan penelitian agar didapat hasil

yang di inginkan.
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