
TUGAS AKHIR  

ANALISIS KUAT TEKAN SELF COMPACTING CONCRETE (SCC) 

DENGAN VARIASI PENAMBAHAN ABU SEKAM PADI 5%, 10%, dan 

15% MENGGUNAKAN SUPERPLASTICIZER 1%  

  
Disusun guna melengkapi persyaratan untuk mencapai 

derajat kesarjanaan Strata-1 
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