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HALAMAN PERSEMBAHAN

Buat kedua orang tua yang tercinta dan tersayang terima kasih telah
mendidik saya dari kecil hingga sekarang, memberikan dukungannya secara moril
maupun materil, kasih sayang, serta cinta kasih yang tidak ada habisnya.

Buat teman-teman kelas C 2013 yang saya sayangi dan banggakan. Semoga
selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala keinginannya.

Buat sahabat-sahabat baikku dan teman-teman UMY yang ada di
Yogyakarta terima kasih atas canda tawa yang telah kalian berikan selama ini,
dukungan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, semangat kalian. Saya
tidak akan melupakan kalian semua.

Buat teman-teman tugas akhir Laboratorium Teknologi Bahan Konstruksi
terima kasih atas bantuan kalian dan semangat kalian.

Buat temen-temen teknik sipil 2013 terima kasih atas semangat, bantuan
dari kalian semua. Semoga tali silahturahmi kita selalu terjaga dengan baik.

Buat seluruh dosen teknik sipil UMY terima kasih untuk semua ilmu,
didikan serta pengalaman yang sangat berarti. Terima kasih buat semua pihak

yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
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Segala puja puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Ta’ala. Tidak
lupa sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi besar
Muhammad Shallahu’alaihi wa sallam beserta keluarga dan para sahabat. Setiap
kemudahan dan kesabaran yang telah diberikan-Nya kepada saya akhirnya saya
selaku penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “PENGARUH
VARIASI FAKTOR AIR SEMEN (0,24, 0,28, 0,32) DENGAN PENAMBAHAN
SUPERPLASTICIZER 1,5% DAN LIMBAH LAS KARBIT TERHADAP KUAT
TEKAN BETON?” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S-1
Teknik Sipil pada Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini, Penyusun sangat
membutuhkan kerjasama, bantuan, bimbingan, pengarahan, petunjuk dan saran-
saran dari berbagai pihak, terima kasih penyusun haturkan kepada :

1. Bapak Jaza’ul Ikhsan, S.T., M.T., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. lIbu Ir. Hj. Anita Widianti, M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Fakultas
Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

3. Bapak Puji Harsanto, S.T., M.T., Ph.D., Selaku Sekretaris Jurusan Teknik
Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

4. Bapak Ir. As’at Pujianto, M.T., selaku dosen pembimbing I|. Yang telah
memberikan pengarahan dan bimbingan serta petunjuk dan koreksi yang
sangat berharga bagi tugas akhir ini.

5. Bapak Hakas Prayuda, S.T., M.Eng., selaku dosen pembimbing Il. Yang telah
memberikan pengarahan dan bimbingan serta petunjuk dan koreksi yang
sangat berharga bagi tugas akhir ini.

6. Martyana Dwi Cahyati, S.T., M.Eng., sebagai dosen penguji. Terima kasih

atas masukan, saran dan koreksi terhadap Tugas Akhir ini.
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7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta.

8. Kedua orang tua saya yang tercinta, Ibu dan Ayah, serta keluarga.

9. Para staff dan karyawan Fakultas Teknik yang banyak membantu dalam
administrasi akademis.

10. Rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2013, terima kasih atas bantuan dan
kerjasamanya.

Demikian semua yang disebut di muka yang telah banyak turut andil
dalam kontribusi dan dorongan guna kelancaran penyusunan tugas akhir ini,
semoga menjadikan amal baik dan mendapat balasan dari Allah Ta’ala. Meskipun
demikian dengan segala kerendahan hati penyusun memohon maaf bila terdapat
kekurangan dalam Tugas Akhir ini, walaupun telah diusahakan bentuk
penyusunan dan penulisan sebaik mungkin.

Akhirnya hanya kepada Allah Ta’ala jugalah kami serahkan segalanya,
sebagai manusia biasa penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih
jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan lapang dada dan keterbukaan
akan penyusun terima segala saran dan kritik yang membangun demi baiknya
penyusunan ini, sehingga sang Rahim masih berkenan mengulurkan petunjuk dan
bimbingan-Nya.
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